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GLOSARIO DE TERMINOS UTILIZADOS EN GESTION DE LA

Adobado: Piel o cuero que ha sufrido una serie de procesos (con excepcion del
engrasado y cilindrado en el caso del cuero para suelas).

Afelpado: Acabado que produce una felpa aterciopelada sobre el curtido por accién
abrasiva.

Ancon: La parte trasera de un cuero equino obtenida cortandolo de lado a lado,
transversalmente al espinazo.

Capa flor: La parte de un cuero o una piel comprendida entre la superficie que
gueda al descubierto al eliminar el pelo o la lana y la epidermis hasta el nivel de las
raices de los mismos.

Crupdn: La parte del cuero que queda después de separar el cuello y las faldas.

Curtido: Cueros y pieles que conservan su estructura natural fibrosa y que han sido
tratados en forma tal, que resultan imputrescibles, puede haberse eliminado o no el
pelo o la lana.

Desencalado: En este proceso se remueve la cal y el sulfuro de la piel y ademas
elimina el hinchamiento alcalino de la piel. Se realiza para evitar posibles
interferencias en las etapas posteriores del curtido.

Desflorado del cuero: Cuero curtido del cual se ha eliminado la parte superior de la
flor por medio de operaciones mecanicas.

Entero: Término que indica un curtido elaborado a partir de pieles o cueros en bruto,
sin dividir ni rebajar, es decir con todo su espesor.

Escurrido: Operacién mecanica que quita gran parte de la humedad.
Flor: Aspecto caracteristico de los poros visibles sobre la superficie externa de un
cuero o una piel, después de eliminar el pelo o la lana y peculiar del animal de que

se trate.

Hoja: La mitad de todo un cuero con sus rebordes, incluyendo testuz, cuello y
flancos, obtenida dividiéndola a lo largo de la linea del espinazo.
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Lacas: Productos que forman peliculas mas o menos duras, mas o menos brillantes
y con buena resistencia al frote.

Ligante: Producto que pega o aglutina los pigmentos a la superficie del cuero,
formando una pelicula o film de acabado.

Pelambre: Proceso a través del cual se disuelve el pelo utilizando cal y sulfuro de
sodio, produciéndose ademas, al interior del cuero, el desdoblamiento de fibras a
fibrillas, que prepara el cuero para la posterior curticion.

Piguelado: Condicién en la que se encuentran los cueros luego del depilado y
tratamiento con acidos y sales neutras y en la cual pueden ser conservados
temporalmente.

Plena flor: Curtido que lleva la superficie original de la flor, tal corno queda al
descubierto después de eliminar la epidermis con el pelo incluido y sin haber
eliminado la capa flor, por medio de desflorado, esmerilado o dividido.

Rebordes: Las faldas, testuz y cuello del cuero vacuno en bruto, que resultan
después de recortar el crupoén.

Ribera: Deshacerse de aquellas porciones que no son deseadas en el cuero
acabado y darle a la piel condiciones fisicas y quimicas para el proceso siguiente.

Sabreado: Es la eliminacion de so6lidos mediante la maquina sabrosa.
Salado del cuero: Deshidratacion de la piel utilizando sal.

Serraje: Parte de la piel, generalmente de vacuno, que se obtiene después de
separar la capa de flor en la maquina de dividir.

Soltura de flor: Cuando la capa flor esta sin cohesion a la capa subyacente del
corium principal y forma arrugas o pliegues, visible cuando se curva el cuero con la
flor hacia adentro.

Testuz: Parte del cuero vacuno que cubre la cabeza entre las dos carillas.

Tripa: Piel apelambrada, descarnada y dividida o no, apta para su inmediato curtido.

Wet-blue: Cueros curtidos al cromo con un alto contenido de agua (50 %
aproximadamente) y sin ningln tratamiento posterior.

Wet-white: Es un material pre-curtido.
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