SECRETARIA DE ESTADO DE

MINISTERIO EDUCACION, FORMACION
DE EDUCACION. CULTURA - FONDO SOCIAL EUROPEO PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

El FSE invierte en tu futuro
Y DEPORTE DIRECCION GENERAL
DE FORMACION PROFESIONAL

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

GUIA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA

“UC2141_3: Controlar la puesta en obra de encofrados, armaduras

GEC_UC2141_3 -Publicada 2011- Hoja 1 de 26



1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACION DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA

Dado que la evaluacién de la competencia profesional se basa en la recopilaciéon
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoracién de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observacion del desempefio en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realizacion de la UC2141 3: Controlar la puesta en obra de encofrados,
armaduras pasivas y hormigon.

1.1 Especificaciones de evaluacion relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.

Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o0 asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).

Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento debera ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluacion (UC vy los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comision de Evaluacion determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observacion de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guia se hace referencia a los mismos.

Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
gue configuran las “competencias técnicas”, asi como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.

a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”

La persona candidata demostrard el dominio practico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
control de la puesta en obra de encofrados, armaduras y hormigon, tanto
en edificacion como en obra civil, y que se indican a continuacion:

Nota: A un digito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.

1. Organizar el acondicionamiento previo de los tajos, necesario para la
puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y hormigén.

1.1 Obtener informacion especifica para acondicionar los tajos de encofrados,
armaduras y hormigdén, en su caso mediante aplicaciones y entornos
informéaticos de disefio y gestién de proyectos, comprobando que esta disponible
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1.2

1.3

1.4

15

1.6

la informacién que permite la definicibn completa de los tajos a controlar -
geometria, procedimientos, recursos, plazos-.

Precisar las caracteristicas de los diferentes materiales y recursos a emplear asi
como las especificaciones de ejecucion: el orden de los trabajos y elementos a
acometer, las secuencias de premontaje, puesta en obra, desmontaje y
reutilizacion de encofrados, el tratamiento del forro/piel de los mismos, los
procedimientos de montaje y desmontaje de apuntalamientos y apeos, las
especificaciones de armado y puesta en obra de ferralla, especificaciones de
puesta en obra del hormigén, y las caracteristicas de los recursos materiales y
humanos, u otra informacion relevante.

Precisar los plazos de ejecucion para cada elemento y fase de trabajo, y los
rendimientos a obtener de acuerdo a los recursos disponibles, consultando el
plan de obra o segun indicaciones del superior o responsable, y considerando la
influencia en el desarrollo temporal de los trabajos de los ensayos y pruebas a
realizar, y de las muestras a tomar por los servicios de control de calidad.
Precisar los medios auxiliares y de proteccién colectiva, la sefalizacion y
balizamiento requeridos para la ejecucion de los tajos a controlar.

Precisar las medidas de prevencién y correctoras del impacto ambiental a
implantar: horarios y periodos de actividad, tratamiento de residuos, puntos de
limpieza de maquinas u otras.

Impartir instrucciones para el acondicionamiento de los tajos a replantear, para
que dispongan de la sefializacién, medios auxiliares, protecciones colectivas y
medios de prevencion del impacto ambiental, correspondientes a las actividades
a desarrollar, y que cuenten con accesos y vias de circulacién para los
movimientos de obra relacionados con estos tajos, comprobando que los tajos
estan preparados para su comienzo.

Coordinar los distintos trabajos de puesta en obra de encofrados,
armaduras pasivas y hormigén.

21

2.2

2.3

2.4

25

2.6

Impartir instrucciones para el replanteo de los distintos elementos a ejecutar,
verificando que se haya realizado de acuerdo a lo previsto en proyecto, en
cuanto a hormigén -ejes, perimetros, niveles, juntas, huecos, pasos de
instalaciones y otras- y establecimiento de referencias auxiliares, solicitando de
los servicios de topografia su actualizacion a lo largo de los trabajos.

Impartir instrucciones para el inicio del hormigonado de los distintos elementos
de acuerdo al plan previamente establecido, habiendo comprobado la colocacién
de las armaduras y procediendo solo cuando las condiciones ambientales son
las establecidas para el fraguado del hormigén y se haya recibido autorizacion
de la direccion facultativa.

Coordinar el suministro y transporte del hormigdn con su vertido y compactacion,
ajustando los ritmos de ambos de acuerdo a los plazos de hormigonados
establecidos para los distintos elementos.

Coordinar los trabajos de puesta en obra de armaduras y hormigén, con las
comprobaciones a realizar a los aceros y hormigones, impartiendo instrucciones
para que se verifiquen el etiquetado de las armaduras y ferrallas y los albaranes
de entrega de hormigones, solicitando la presencia de los servicios de control de
calidad de acuerdo al Plan de control de calidad.

Impartir instrucciones para iniciar o paralizar las actividades segun las
condiciones ambientales del momento o las previstas, y en caso de existir
agentes meteorologicos perjudiciales, para que se adopten las medidas
establecidas para la proteccion de los tajos y la evacuacion del agua.

Coordinar el desmontaje de los encofrados con el posterior tratamiento de
paneles, la aplicacion de desencofrantes y su transporte a los nuevos puntos de
puesta en obra, de modo que no se produzcan interferencias con otras
actividades.
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2.7 Coordinar las distintas actividades, impartiendo instrucciones a los distintos
equipos Yy oficios sobre el orden de ejecucion establecido, en particular cuando
se alternen —como el atado a armaduras de elementos de anclaje dejar
embebidos en el hormigdn, o en el cierre de encofrados posterior a la colocacion
de las armaduras-, comprobando que se respetan.

3. Dirigir a pie de obra la puesta en obra de los sistemas de encofrado.

3.1 Comprobar que el transporte e izado de los elementos del encofrado se realiza
con los Utiles previstos y en buen estado de conservacidon, manteniéndolos
asegurados por la gria o medio de elevacion hasta que se los haya estabilizado,
estando ocupado el area de izado y descenso solo por el personal que ejecute
dichas operaciones.

3.2 Impartir instrucciones para la preparacién de las superficies de los moldes en
contacto con el hormigén, de acuerdo al tipo y nivel de acabado requerido, en lo
qgue se refiere al tipo de material/piel, estado de conservacion y limpieza,
aplicacion de desencofrantes autorizados y utilizacion de elementos de acabado
para las aristas -como berenjenos y angulares, comprobando el cumplimiento de
las mismas.

3.3 Comprobar la configuracion geométrica de los encofrados, comprobandolos
visualmente o mediante equipos de medida directa, detectando defectos
evidentes de nivelacién, de aplomado o de ubicacién respecto a las referencias
de replanteo, incluso en las dimensiones de las contraflechas, y solicitando
autorizacién para cualquier modificacion que se pretenda no prevista en el
Procedimiento de montaje.

3.4 Comprobar que los encofrados de elementos verticales se apean con los
elementos previstos en cuanto a tipo, dimensiones y capacidad de carga.

3.5 Comprobar que los encofrados de forjados o elementos horizontales se
apuntalan con los elementos previstos en cuanto a tipo y capacidad de carga de
los puntales, ubicacibn y sistema de apoyos, y arriostramiento en dos
direcciones para resistir los esfuerzos horizontales.

3.6 Comprobar la resistencia y rigidez de los encofrados, verificando que estan
aseguradas las uniones establecidas de elementos del encofrado entre si y al
terreno o soporte.

3.7 Comprobar la colocacién de negativos de encofrado (para huecos, pasatubos u
otros) en cuanto a ubicacion, configuracion geomeétrica, fijacion, y a la protecciéon
para evitar su relleno.

3.8 Comprobar la estanqueidad de los moldes en cuanto ajuste a la base, entre
paneles y con los tapes, ajuste de negativos, y de vainas y conos de los tirantes,
tapado de taladros para tirantes o anclajes de trepa no utilizados, u otros.

3.9 Comprobar la colocacién de los componentes modulares de forjados y losas
(nervios y armaduras prefabricadas, elementos de entrevigado, casetones
recuperables o no), en cuanto a configuracién geométrica, sustitucién de piezas
rotas, colocacion de parapastas o elementos ciegos en los puntos precisos.

3.10 Comprobar el comportamiento del sistema de encofrado durante la puesta en
carga en cuanto a movimientos y deformaciones, solicitando de los servicios de
topografias que realicen las mediciones correspondientes, paralizando en su
caso la puesta en obra del hormigén e informando al superior o responsable.

4. Dirigir a pie de obra la puesta en obra de las armaduras pasivas.
4.1 Comprobar que las armaduras y ferrallas elaboradas recibidas correspondientes

a cada elemento se ajustan a los planos de ferralla, identificando las piezas por
su etiquetado y verificando tipo, nimero, geometria y otros.
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4.2

4.3

4.4

Comprobar el montaje de las armaduras de acuerdo a lo previsto en cuanto a su
ubicacion, alineacién, nivelacion, y configuracion, a la unién entre distintas
piezas de ferralla y restantes armaduras segun el procedimiento y medios
establecidos, y a la colocacién de piezas de proteccion en esperas.

Comprobar el montaje de las armaduras de acuerdo a lo previsto en cuanto a su
configuracion, verificando que no se presentardn problemas durante la
compactacion del hormigén -por la disposicion e insuficiente separacion de
armaduras- informando en su caso al superior o responsable.

Comprobar el montaje de las armaduras en cuanto a su disposicion en el
encofrado, de acuerdo a proyecto en cuanto a su limpieza —sin sustancias que
comprometan la adherencia con el hormigén-, y a la disposicién de separadores
y calzos cumpliendo las especificaciones de recubrimientos nominales, posicion,
namero, tipo y medios de fijacién a las armaduras.

Dirigir a pie de obra la recepcion, transporte, vertido y compactacion del
hormigodn.

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Recepcionar el hormigén comprobando que los datos del albaran de entrega
coinciden con las caracteristicas del hormigén solicitado (resistencia,
consistencia, tamafio maximo del arido, ambiente, relacion agua-cemento u
otras), y que el tiempo transcurrido desde la fabricacion no supera el maximo
establecido para la puesta en obra, rechazandose en caso contrario.

Solicitar la presencia de los servicios de control de calidad para tomar muestras
del hormigén, conforme a lo establecido en el Plan de control de calidad, y en su
caso confirmar que el fabricante posee un distintivo oficialmente reconocido.
Impartir instrucciones para el transporte del hormigén segun los procedimientos
y plazos para evitar que la masa presente pérdida de lechada ni se inicie el
fraguado, protegiendo el hormigén durante el transporte, de la lluvia, el calor, el
viento y las vibraciones.

Comprobar que el hormigdén de las cubas no se adultera durante la espera previa
a vertido, por afiadido no autorizado de agua o aditivos.

Comprobar que los fondos de excavaciones, interiores de encofrados vy
superficies hormigonadas en puestas anteriores estdn limpios y exentos de
bolsas de agua, y que se han dispuesto los materiales para las juntas.

Impartir instrucciones para comenzar el vertido del hormigdn, habiendo requerido
autorizaciéon expresa de la direccion facultativa, y para que se efectie mediante
los dispositivos necesarios —canaletas, mangas, cubilotes u otros- para acceder
a todos los puntos previstos y limitar la altura de caida libre del hormigén.
Comprobar que el vertido se produce en vertical y respetando las
recomendaciones para evitar la segregacion de la mezcla -desde una altura
reducida, en general no superior a 1 metro, sin golpear los laterales del molde ni
provocar movimientos bruscos en la masa ya vertida-.

Comprobar que las alturas de las tongadas no superan los espesores maximos
admitidos, para permitir una compactacién completa de la masa, y que se
alcanza y no se supera el nivel final de hormigonado.

Comprobar que el método de compactacion previsto --capas, picado, vibrado
con aguja o regla vibrante- se corresponde con la consistencia de la masa y el
tipo de elemento constructivo, y en particular que los vibradores disponibles -
superficiales, externos e internos-, permiten alcanzar la compactacion requerida
—en ndmero de unidades, prevision de unidades de repuesto ante posibles
averias, potencia y frecuencia-.

5.10 Comprobar que los procedimientos de vibrado se aplican segun las

especificaciones de ubicacién de puntos, profundidad y duracién minima/maxima
—0 hasta que refluya la pasta-, y que se realiza de modo ininterrumpido,
permitiendo el revibrado .solo bajo autorizacion de la direccién facultativa.
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6. Dirigir a pie de obra el desencofrado y tratamientos posteriores de los
paneles y del hormigon.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Dirigir el desencofrado impartiendo instrucciones precisas para que se inicie de
acuerdo a los tiempos especificados en proyecto, habiendo solicitando la
autorizacién expresa del superior o responsable, y para que se respete el orden
previsto segun los procedimientos correspondientes.

Comprobar que los encofrados se desmontan evitando sacudidas y golpes al
hormigon, sin deteriorarlo al hacer palanca sobre el mismo ni forzando las piezas
del encofrado, extremando el cuidado con los acabados vistos, y especialmente
los arquitectonicos.

Comprobar que los procedimientos de clareo y reapuntalamiento se desarrollan
segun las instrucciones del superior o responsable, en cuanto a elementos a
retirar y a mantener, y a la puesta en carga de los apeos mantenidos.

Impartir instrucciones para el tratamiento de paneles de encofrado tras el
desencofrado, y la aplicacion de desencofrantes autorizados, de modo que se
ajusten al tipo y nivel de acabado deseado —oculto, visto y arquitecténico-,
fijando criterios para separar los de los elementos de los encofrados que no
resulte rentable recuperar, y precisando su destino.

Impartir instrucciones para el tratamiento de los paneles para reiniciar el ciclo de
puesta en obra, especificando el desencofrante autorizado por la Direccion
Facultativa -marca, tipo y composicién- y los procedimientos establecidos de
acuerdo a las instrucciones de los fabricantes, y en el caso de aplicaciones in
situ avisando que se evite afectar a las armaduras y barras a quedar embebidas
en el hormigoén.

Comprobar que la clasificacion y empaquetado del material de encofrado para su
retirada a almacén, se realiza de acuerdo a las instrucciones del fabricante o
proveedor, inventariando y separando las piezas deterioradas que no sean
validas para otros montajes, contrastando con los albaranes de entrega y
cuantificando el material a compensar.

Detectar los defectos del hormigdn tras el desencofrado, tales como coqueras,
descantillados, deslavados, fisuras y otros, solicitando autorizacion para su
tratamiento y comprobando el aspecto final tras el repaso, teniendo en cuenta el
tipo de acabado a obtener -en particular para hormigén visto y arquitecténico-.
Dirigir el proceso de curado del hormigén para que se ajuste a las condiciones
ambientales y al tipo de hormigdn, comprobando que se prolonga durante el
plazo estipulado y se ejecuta segun los procedimientos establecidos -tales como
cubricion con lonas u otros productos, inundacion o riego u otros.

Dirigir la ejecucion de juntas serradas segln lo previsto en cuanto a medios y
procedimientos, indicando las ubicaciones y profundidad a alcanzar, y
ordenando que se limpien y sellen con los materiales especificados.

Desarrollar todas las actividades de esta Unidad de Competencia recabando y
siguiendo las instrucciones recibidas del superior o responsable de la ejecucién
de la obra, ajustdndose en lo que resulte de aplicacién a la documentacién
gréfica y escrita de proyecto, cumpliendo las normas genéricas y medidas
especificas de prevencion de riesgos laborales y medioambientales aplicables, y
ordenando y comprobando su cumplimiento por el personal a su cargo.
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.

La persona candidata deberd demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC2141 3: Controlar la puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas
y hormigdn. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:

1. Acondicionamiento previo de los tajos, necesario para la puesta en obra

de encofrados, armaduras pasivas y hormigén.

Organizacion y acondicionamiento de tajos de hormigdén armado: puesta en obra
de encofrados y hormigon.

Equipos para puesta en obra de encofrados.

Equipos para armado de ferralla.

Organizacion y acondicionamiento de talleres de ferralla. :

Organizacion y acondicionamiento para puesta en obra de armaduras pasivas.
Organizacion y acondicionamiento de puesta en obra de hormigén.

2. Coordinacion de los distintos trabajos de puesta en obra de encofrados,

armaduras pasivas y hormigon.

Fases y secuencia de trabajo en la puesta en obra de encofrados. Replanteo de
encofrados. Condiciones de acopio y manipulacién.

Fases y secuencia de trabajo en la puesta en obra de hormigén.

Fases y secuencia de trabajo en la puesta en obra de la ferralla armada:
replanteo; condiciones de acopio y manipulacién; atado; esperas; colocaciéon de
separadores -tipos, materiales y disposicion-; anclaje y empalme de las
armaduras.

Efecto de las condiciones ambientales durante la puesta en obra y el curado del
hormigon.

3. Direccion a pie de obra de la puesta en obra de los sistemas de

encofrado.

Paneles modulares: tipos, materiales. Paneles no modulares: componentes;
tipologia; estructura; elaboracion en serie. Tableros: tipos y campos de aplicacion.
Soluciones de encofrados verticales: componentes y funciones; diferencias entre
las soluciones de encofrado segun elementos a ejecutar.

Soluciones de encofrados horizontales: componentes y funciones; comparacion
entre forjados unidireccionales y bidireccionales; elementos de aligeramiento y
nervios prefabricados; diferencias entre las soluciones de encofrado segin
elementos a ejecutar; encofrados inclinados; mesas de encofrado.

Cargas sobre encofrados: propias y externas, en la puesta en obra del encofrado
y en la puesta en obra del hormigén. Diferencias resistentes segun tipo de
encofrados: esfuerzos en los apoyos, contribucion al equilibrio de los elementos
resistentes del encofrado.

Configuracion de soluciones de encofrado. Instrucciones técnicas de fabricante y
Procedimientos especificos.

Defectos de ejecucién habituales en la puesta en obra de encofrados: causas y
efectos.
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Unidades de puesta en obra de encofrados, cimbras y apeos: medicién,
valoracion.

4. Direccion a pie de obra de la puesta en obra de las armaduras pasivas.

Las armaduras en el hormigdn: funciones; tipos -pasivas y activas-. Propiedades.
Formatos normalizados. Identificacion de barras corrugadas y mallas
electrosoldadas: hojas de suministro.

Planos de armadura de conjunto y de detalle: simbolos graficos y formas de
representacion de armaduras.

Elementos de la ferralla: tipos, funcién, caracteristicas y distribucion; armadura
longitudinal y transversal; ganchos o garrotas, patillas y quebrantos; reparto de
barras y distancias; estribos; planos de despiece de ferralla.

El proceso de elaboracion de ferralla. Procedimientos, condiciones y equipos para
corte y doblado de barras.

Procedimientos y condiciones para armado de ferralla: atado; soldadura no
resistente; puntos de atado.

Defectos de ejecucion habituales en la elaboracion y puesta en obra de la ferralla:
causas y efectos.

Equipos para puesta en obra de armaduras.

Unidades de obra de ferralla: medicion y valoracion.

5. Direccion a pie de obra de la recepcidon, transporte, vertido y

compactacién del hormigon.

Componentes basicos del hormigén. Aditivos del hormigén. Dosificacion del
hormigon.

Propiedades del hormigén.

Tipos de hormigones: caracteristicas y campos de aplicacion.

Fabricacion del hormigén. Hojas de suministro.

Transporte del hormigén: procedimientos, condiciones y equipos.

Vertido del hormigén: procedimientos y equipos; el proceso de segregacién del
hormigén; altura de caida; empuje y presién sobre los encofrados; colocacion en
tongadas.

Compactacion del hormigén: procedimientos, condiciones y equipos.

Juntas de hormigonado: ejecucién y tratamiento.

Unidades de obra de hormigones: medicién y valoracion.

Defectos de ejecucion habituales en la puesta en obra del hormigén: causas y
efectos.

Control de calidad y ensayos de hormigén armado: toma de muestras, confeccion
e identificacion de probetas de hormigén en obra, custodia y almacenaje, ensayos
sobre probetas. El cono de Abrams: procedimiento, interpretacion de resultados.

6. Direccion a pie de obra del desencofrado y tratamientos posteriores -de

los paneles y del hormigon-.

El proceso de fraguado: fraguado inicial y final; evolucién de resistencias del
hormigén.

Proceso de desmontaje de encofrados.

Desmontaje de cimbras.

El clareo y el reapuntalamiento.

Proteccion y curado del hormigén: procedimientos y condiciones.

Acabados y defectos superficiales de hormigén armado; tratamientos de repaso y
relleno.

Tratamiento de paneles para sucesivas puestas en obra: hormigén visto y oculto.

GEC_UC2141_3

-Publicada 2011- Hoja 8 de 26

FONDO SOCIAL EUROPE
E1 FSE invierte on tu futur



Productos desencofrantes
Clasificacion y empaquetado del material de encofrado para su retirada a
almacén.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia

Medidas de prevencién de riesgos laborales en la puesta en obra de encofrados,
armaduras pasivas y hormigon:

Riesgos laborales

Técnicas preventivas especificas

Equipos de proteccion individual y medios de proteccion colectiva
(colocacion, usos y obligaciones, mantenimiento),

Medios auxiliares;

Interferencias entre actividades (actividades simultaneas o sucesivas).

Rlesgos ambientales.
Organigrama de obras.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”

La persona candidata debe demostrar la posesion de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, segun las
siguientes especificaciones:

1. Enrelacién con la empresa deberd :

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

15.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Demostrar interés y compromiso por la empresa asi como por el conocimiento
amplio de la organizacion y sus procesos.

Aplicar el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.

Tener sensibilidad organizacional: capacidad para percibir el impacto y las
implicaciones de decisiones y actividades en otras partes de la empresa.
Adaptarse a la organizacién, a sus cambios organizativos y tecnolégicos asi
Ccomo a situaciones o contextos nuevos.

Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios.

Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.

Actuar con rapidez en situaciones probleméticas y no limitarse a esperar.
Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorizacion de tareas, etc.).

Gestionar la informacién y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los
recursos del modo mas idoneo, rapido, econémico y eficaz.

Mantener el area de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

Establecer objetivos de produccion y hacer readaptaciones.

2. En relacién con las personas debera:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Utilizar la asertividad, la empatia, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.

Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.

Compartir los objetivos de produccion y la responsabilidad de trabajo, asi como
asumir responsabilidades y decisiones.

Dar, compartir y recibir informacion con el equipo de trabajo.
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1.2

2.5. Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organizacion.

2.6. Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.

3. En relacién consigo mismo deberé:

3.1. Manejar las emociones criticas y estados de animo.

3.2. Tener confianza en si mismo.

3.3. Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presién exterior o
estrés.

3.4. Ser eficaz en situaciones de decepcion y/o rechazo ante posibles criticas.

3.5. Tener conviccion en los propios puntos de vista ante terceros.

3.6. Tener orientacion al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan un
nivel de rendimiento y eficacia superior.

3.7. Ser autocritico: evaluar con frecuencia y profundidad su propio comportamiento
y la realidad que le circunda.

3.8. Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e informacion
complementaria para aplicarlos en el trabajo.

3.9. Tener iniciativa y autonomia personal en la toma decisiones.

3.10. Tener perseverancia en el esfuerzo.

3.11. Demostrar pensamiento creativo en la busqueda de la solucién de problemas.
3.12. Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, asi como en la asuncion de riesgos y en los errores y fracasos.

3.13. Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, asi
como las normas de prevencion de riesgos laborales y medioambientales.

3.14. Ser meticuloso en cuanto a la resolucion total de una tarea o asunto hasta el
final y en todas las areas que envuelva.

3.15. Tener capacidad de sintesis

3.16. Tener razonamiento critico: capacidad de plantear, razonar, opinar y
argumentar sobre una situacion dada de forma logica.

3.17. Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas
que puedan surgir en el desarrollo de la actividad.

Situaciones profesionales de evaluacion y criterios de evaluacion

La situacion profesional de evaluacion define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situacion permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, basicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.

Asi mismo, la situacion profesional de evaluacion se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
practica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.

Por ultimo, indicar que las situacion profesional de evaluacion definen un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
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En el caso de la UC2141_3: Controlar la puesta en obra de encofrados,
armaduras pasivas y hormigon, se tienen dos situaciones profesionales de
evaluacion y se concretan en los siguientes términos:

Situacion profesional de evaluacion numero 1.
a) Descripcion de la situacion profesional de evaluacion.

En esta situacidon profesional, la persona candidata demostrarqd la
competencia requerida para organizar la puesta en obra de encofrados,
ferralla y hormigdn de una obra nueva de edificacion residencial:

- La cimentacion y contencién comprendera las zapatas aisladas, vigas
riostras y zapatas corridas bajo los muros de contencién de hormigon en
las paredes del vaciado.

- La estructura estara formada por pérticos mixtos con vigas de hormigén
armado y pilares metalicos. Los forjados de las plantas sobre rasante
seran del tipo unidireccional, con los huecos necesarios para el paso de
instalaciones, y formacion de tiros de escalera.

- La fachada principal constara en todo su frente de una marquesina con
pilares o columnas de hormigén armado ejecutada con hormigon visto de
color blanco

Esta situacion profesional de evaluacion comprendera, al menos, las
siguientes actividades:

1. Concretar el material requerido para encofrar los distintos elementos de
hormigén armado (muros, pilares, forjados, cuerpo de hormigon visto).

2. Concretar las barras y mallas de acero requeridas para elaborar las
ferrallas en el taller de la obra, y las ferrallas a adquirir -ya armadas-.

3. Concretar el volumen de hormigon de cada tipo a solicitar para cada una
de las puestas.

4. Concretar las maquinas y medios auxiliares -de elevacion y transporte-
requeridos para la puesta en obra de los encofrados, armaduras y
hormigén.

Condiciones adicionales:
- La persona candidata dispondra la documentacion técnica requerida,

preferentemente en formato papel y limitada a la informacion de aplicacion
—planos, mediciones o0 anejos de la memoria-, y deberda extraer la

GEC_UC2141_3 -Publicada 2011- Hoja 11 de 26

FONDO SOCIAL EUROPE
E1 FSE invierte on tu futur



FONDO SOCIAL EUROPE
E1 FSE invierte on tu futur

informacion requerida que sea de aplicacion. Se limitara la complejidad de
la documentacion técnica para facilitar la obtencidon de informacion
relevante.

- A efectos de seleccion del material entre diferentes posibilidades
disponibles en el mercado, la persona candidata dispondra de catalogos
de casas proveedoras, o de listados detallados extractados de las mismas,
que recojan las caracteristicas de encofrados, armaduras sueltas y
ferrallas, y equipos para la puesta en obra de encofrados, armaduras y
hormigon.

- Para calcular el volumen de material de encofrado requerido y el hormigon
por puesta, se considerara que antes de verter el hormigén, cada
elemento o pafio se ha de encofrar completo, y que ademas se encofraran
todos los elementos verticales de una misma planta. Ademas se facilitara
un esquema de clareo y reapuntalamiento —o se fijara un porcentaje de
puntales a mantener en cada forjado tras el desencofrado- que
obligadamente ha de considerarse en el calculo del material.

- Se ofrecera mediante un croquis los puntos de descarga de los camiones
con el material servido por los proveedores para poder estimar la
necesidad de medios de transporte internos de la obra.

- La obra a organizar tendra una extension y complejidad limitada,
respetando unos minimos que permitan simular eficazmente situaciones
profesionales reales. A tal efecto se recomienda considerar una edificacion
de tres plantas, una bajo rasante y dos sobre rasante, con una sola
vivienda por planta, de tamafio medio.

- Se asignaran unas tolerancias respecto a los valores obtenidos en la
prueba por un profesional competente, para los materiales y equipos a
concretar.

b) Criterios de evaluacién asociados a la situacion de evaluaciéon
namero 1

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluacion, esta Guia incluye unos criterios de evaluacion integrados y, por
tanto, reducidos en numero. Cada criterio de evaluacion esta formado por un
criterio de mérito significativo, asi como por los indicadores y escalas de
desempefio competente asociados a cada uno de dichos criterios.

En la situacion profesional de evaluacion numero 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempefio
competente

Determinacion  del material de |- Medicion de los elementos de hormigon armado:

encofrado interpretacion de la documentacion técnica segun

normalizacion, identificacion de elementos de hormigdn,
medicion lineal y superficial de los elementos de
hormigon.

- Medicion de elementos de encofrado: identificacion de
elementos necesarios en catdlogo -paneles para
hormigon estructural y visto, paneles especiales,
elementos de apeo, vigas primarias y secundarias,
estabilizadores, conexiones-, célculo de necesidades
ajustado a las mediciones de elementos de hormigén
armado y a los condicionantes de puesta en obra,
consideracion de mermas.

El umbral de desempefio competente esté explicitado en la
escala A.

Determinacion de las armaduras - ldentificacion del armado de los elementos de
hormigén: interpretacion de la documentacion técnica
segin normalizacion, identificacion de armaduras
pasivas en los elementos de hormigén.

- Medicion de armaduras pasivas: identificacion de
elementos necesarios segun dimensiones normalizadas
-barras y mallas-, identificacion de ferrallas en catélogo,
célculo de necesidades ajustado a las mediciones de
armaduras pasivas y a los condicionantes de puesta en
obra, consideracién de mermas.

El umbral de desempefio competente esté explicitado en la
escala B.

Determinacidn de los hormigones - Medicion de los elementos de hormigon armado:
interpretacion de la documentacion técnica segun
normalizacion, identificacion de elementos de hormigon
segUn tipos de hormigon.

- Medicion de volumen de hormigon por cada puesta:
calculo de necesidades ajustado a las mediciones de
elementos de hormigén armado y a los condicionantes
de puesta en obra, consideracion de mermas y
hormigon de limpieza.

El umbral de desempefio competente esté explicitado en la
escala C.
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Determinacion de maquinaria  y |- Determinacion de maquinaria de transporte de
medios auxiliares -de transporte y hormigon en horizontal: segin distancia entre punto de
elevacion-. descarga y punto de puesta en obra, tipo y cantidad de

méquinas ajustada al volumen y condiciones de la obra.

- Determinacién de los medios de izado y vertido: tipo y
cantidad de maquinas ajustadas al volumen 'y
condiciones de la obra.

- Determinacién de maquinaria de compactacion: tipo y
cantidad de maquinas ajustadas al volumen, tipo de
elementos de hormigén, condiciones de la obra,
prevision de vibradores de repuesto.

El umbral de desempefio competente esté explicitado en la
escala D.

Escala A

Se identifican y miden —lineal y superficialmente- de modo apropiado los elementos de hormigdn
armado, interpretando correctamente la normalizacion de los planos y otra documentacion
técnica. Se identifican apropiadamente los elementos de encofrado necesarios en catalogo -
paneles para hormigon estructural y visto, paneles especiales, elementos de apeo, vigas
primarias y secundarias, estabilizadores, conexiones-, y el calculo de dicho material se ajusta a
las mediciones de los elementos de hormigon armado, a los condicionantes de puesta en obra —
para completar plantas y forjados y permitir reapuntalamientos-, y a la consideracion de mermas
(por deterioro de tableros u otras).

Se identifican y miden -lineal y superficialmente- de modo correcto los elementos de
hormigén armado, aunque manifestando dudas en cuanto a la normalizacion y realizando
lecturas reiteradas para asegurarse de que se procede correctamente. Se identifican
correctamente los elementos principales de encofrado en catalogo -paneles para hormigon
estructural y visto, elementos de apeo, vigas primarias y secundarias, estabilizadores -,
aunque se cometen alguna equivocacion u omision en elementos de importancia
secundaria o especificos —como paneles especiales y conexiones-, y el calculo de dicho
material se ajusta a las mediciones de los elementos de hormigon armado, a los
condicionantes de puesta en obra -para completar plantas y forjados y permitir
reapuntalamientos-, y a la consideracién de mermas (por deterioro de tableros u otras,
aunque el calculo puede resultar algo excesivo respecto al material estrictamente
necesario.

Se cometen equivocaciones u omisiones en la identificacion y medicion —lineal y superficial- de
los elementos de hormigon armado. Se cometen algunas equivocaciones u omisiones al
identificar los elementos principales de encofrado en catalogo -paneles para hormigén estructural
2 y visto, elementos de apeo, vigas primarias y secundarias, estabilizadores -. El célculo del
material de encofrado no se ajusta completamente a las mediciones de los elementos de
hormigén armado, a los condicionantes de puesta en obra o a la consideracion de mermas,
pudiendo resultar menor que el estrictamente necesario.
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La identificacion y medicion de los elementos de hormigén armado y de los encofrados es
claramente insuficiente 0 equivocada, 0 se cometen numerosas equivocaciones u omisiones en
los factores de célculo del material necesario.

Nota: el umbral de desempefio competente corresponde a la descripcion
establecida en el numero 3 de la escala.

Escala B

Se identifican de modo apropiado las armaduras pasivas, interpretando correctamente la
normalizacidn de los planos y otra documentacion técnica. Se identifican apropiadamente las
armaduras simples y los elementos de ferralla necesarios en catalogo, y el célculo de dicho
material se ajusta a las mediciones, a los condicionantes de puesta en obra —para completar
plantas-, y a la consideracion de mermas.

Se identifican de modo correcto las armaduras pasivas, aunque manifestando dudas en
cuanto a la normalizacion y realizando lecturas reiteradas para asegurarse de que se
procede correctamente. Se identifican correctamente las armaduras simples y los
elementos de ferralla en catalogo, y el calculo de dicho material se ajusta a las mediciones
de las armaduras pasivas y a la consideracion de mermas, aunque el calculo puede
resultar algo excesivo respecto al material estrictamente necesario.

Se cometen equivocaciones u omisiones en la identificacion de las armaduras pasivas o al
identificar los elementos de ferralla en catalogo. El calculo de las armaduras necesarias no se
ajusta completamente a las mediciones o a la consideracién de mermas, pudiendo resultar menor
que el estrictamente necesario.

La identificacion de las armaduras pasivas es claramente insuficiente 0 equivocada, 0 se cometen
numerosas equivocaciones u omisiones en los factores de calculo del material necesario.

Nota: el umbral de desempefio competente corresponde a la descripcidon
establecida en el numero 3 de la escala.
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Escala C

Se identifican de modo apropiado los elementos de hormigdn armado segun el tipo de hormigon,
interpretando correctamente la normalizacion de los planos y otra documentacion técnica, y el
célculo del volumen de hormigén por cada puesta se ajusta a las mediciones de los elementos de
hormig6n armado, a los condicionantes de puesta en obra —para completar plantas y forjados-, y
a la consideracién de mermas y hormigén de limpieza.

Se identifican de modo correcto los elementos de hormigén armado segln el tipo de
hormigén, aunque manifestando dudas en cuanto a la normalizacion y realizando lecturas
reiteradas para asegurarse de que se procede correctamente. El calculo del volumen de
hormigén por cada puesta se ajusta a las mediciones de los elementos de hormigon
armado, a los condicionantes de puesta en obra —para completar plantas y forjados-, y a la
consideracién de mermas y hormigon de limpieza, aunque el calculo puede resultar algo
excesivo respecto al hormigdn estrictamente necesario.

Se cometen equivocaciones u omisiones en la identificacion de los elementos de hormigén
armado segun el tipo de hormigdn. El célculo del volumen de hormigén por puesta no se ajusta
completamente a las mediciones de los elementos de hormigén armado, a los condicionantes de
puesta en obra o a la consideracion de mermas y hormigdn de limpieza, pudiendo resultar menor
que el estrictamente necesario.

La identificacidn de los elementos de hormigén armado segun tipo de hormigén es claramente
insuficiente o equivocada, 0 se cometen numerosas equivocaciones u omisiones en los factores
de célculo del volumen de hormigon necesario por puesta.

Nota: el umbral de desempefio competente corresponde a la descripcion
establecida en el niumero 3 de la escala.

Escala D

La maquinaria de transporte en horizontal, los medios de izado y vertido y la maquinaria de
compactacion se ajustan de modo apropiado a las condiciones de la obra, volumen y forma de
los elementos de hormigén armado.

La maquinaria seleccionada para transporte de hormigdén en horizontal, los medios de
izado y vertido y la maquinaria de compactacion, es correcta en cuanto al tipo y cantidad
de las maquinas, ajustandose al volumen y condiciones de la obray a la distancia entre el
punto de descarga y el de puesta en obra, aunque otras opciones resultarian mejores para
el rendimiento.
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Se comete algunos errores 0 equivocaciones en la seleccion de la maquinaria de transporte de
hormigén en horizontal, los medios de izado y vertido y la maquinaria de compactacion, en
cuanto al tipo y cantidad de las maquinas, no ajustandose al volumen y condiciones de la obra o
a la distancia entre el punto de descarga y el de puesta en obra.

Se cometen numerosos errores 0 equivocaciones en la seleccidn de la maquinaria de transporte
1 en horizontal, los medios de izado y vertido y la maquinaria de compactacion, no ajustandose a
las condiciones de la obra, volumen y forma de los elementos de hormigén armado.

Nota: el umbral de desempefio competente corresponde a la descripcion
establecida en el niumero 3 de la escala.

1.2.2 Situacion profesional de evaluacion namero 2.
a) Descripcién de la situacién profesional de evaluacion.

En esta situacion profesional la persona candidata demostrara la competencia
requerida para comprobar la calidad de trabajos de puesta en obra de
encofrados, armaduras y hormigones, tomando como referencia las
especificaciones del proyecto de ejecucion o documentacion técnica
especifica, asi como las buenas practicas aceptadas generalmente en el
sector—- de acuerdo a la normativa sectorial especifica. Esta situacion
comprendera, al menos, las siguientes actividades:

1. Concretar a partir de la documentacién técnica los criterios de aceptacion
y rechazo que definen el control de la calidad, en cuanto a tolerancias
geométricas y especificaciones de acabado, asi como las que se refieran
a las condiciones previas y al proceso de ejecucion.

2. Comprobar la calidad de los distintos trabajos y muestras presentados,
verificando las siguientes fases:

- Fases previas: preparacion del tajo, condiciones de soportes y
replanteo.

- Fases de ejecuciéon: equipos utilizados, métodos y procedimientos
seguidos.

- Fases de entrega: geometria y resultado final obtenido.

Condiciones adicionales:

- El desarrollo de la situacion profesional de evaluacién se hard sobre
muestras de distintos tipos de montajes de encofrados, armaduras y
procesos de puesta en obra de hormigones. Las comprobaciones se
podran hacer también sobre imagenes, fotografias y/o videos —incluso
maquetas- que permitan efectuar las comprobaciones pertinentes en las
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correspondientes fases del proceso. También se dispondra la
documentacion técnica requerida, a partir de documentacién técnica de
referencia (instrucciones de los fabricantes de los productos, o la
extractada del pliego de condiciones

- Se limitard la complejidad de la situacion profesional respetando unos
minimos que permitan aproximarse a situaciones profesionales reales o
simularlas eficazmente. Deberan presentarse muestras de al menos las
siguientes tipologias:

- Encofrados de muro a una cara y de muros a dos caras, alguno de
ellos abierto —con remate lateral.

- Encofrado de forjado unidireccional, incluyendo los nervios y material
de entrevigado.

- Armadura de zapatas, muros y forjado bidireccional.

- Encofrado y armadura de escaleras de hormigon.

- Puesta en obra —vertido y vibrado- de hormigén en un muro y en un
forjado.

- Se presentaran a la persona candidata albaranes de hormigones y
etiquetas de armaduras —barras, mallas o ferrallas- servidos, para que los
cotejen con los demandados.

b) Criterios de evaluacion asociados a la situacion de evaluacion numero 2

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluacion, esta Guia incluye unos criterios de evaluacion integrados y, por
tanto, reducidos en niumero. Cada criterio de evaluacion est4 formado por un
criterio de mérito significativo, asi como por los indicadores y escalas de
desempeio competente asociados a cada uno de dichos criterios.

En la situacion profesional de evaluacidbn numero 2, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempefio
competente

Obtencion de la informacion precisa - Obtencion de la informacion de las unidades a

para realizar el control de calidad. comprobar: localizacion de la informacion grafica y

escrita en la documentacién técnica de referencia,
seleccion de la informacion de aplicacion a las
unidades a comprobar.

- Obtencion de los criterios -geométricos y de acabado-
de aceptacion y rechazo: localizacion de Ila
informacion relativa a tolerancias geométricas y
especificaciones de acabado, seleccion de la
informacion de aplicacion a las unidades a
comprobar.

- Obtencion de criterios de las fases previas y de
ejecucion: seleccion de la informacion de aplicacion a
las unidades a comprobar.

El umbral de desempefio competente esta explicitado en

la escala E.
Comprobaciones de calidad en fases | - Comprobaciones relacionadas con las condiciones de
previas. los soportes: estado de fondos de excavaciones,

interiores de encofrados y superficies hormigonadas
en puestas anteriores, u otros.

- Comprobaciones relacionadas con la preparacion de
los tajos: disposicion de elementos de anclaje y
conexion con tajos previos 0 posteriores,
comprobaciones relacionadas con los albaranes de
los hormigones y etiquetado de armaduras y ferrallas
servidos, estado de conservacion de los paneles para
acabados vistos, arriostramiento de encofrados,
condiciones de acopios de materiales u otras.

- Compraobaciones relacionadas con el replanteo:
dimensiones del soporte, marcado de referencias
necesarias y suficientes para la ejecucion.

El umbral de desempefio competente esta explicitado en
la escala F.
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Comprobaciones de calidad en fases | - Comprobaciones relacionadas con los equipos

de ejecucion. empleados: maquinaria y equipos de transporte e
izado de materiales, de vertido y compactacion de
hormigon, adaptados a las condiciones de los tajos y
calidad requerida.

- Comprobaciones relacionadas con los métodos y
procedimientos: secuencias de premontaje, puesta en
obra, desmontaje y reutilizacion de encofrados, el
tratamiento del forro/piel de los mismos, los
procedimientos de apuntalamiento 'y  apeo,
procedimientos para evitar segregacion del hormigon
durante transporte y vertido, altura de tongadas,
procedimientos y tiempos de vibrado, procedimientos
de clareo y reapuntalamiento, procedimientos y
tiempos de curado, ejecucion de juntas u otros.

El umbral de desempefio competente esta explicitado en

la escala G
Comprobaciones de calidad en fases |- Comprobaciones relacionadas con las condiciones
de entrega. geométricas: cumplimiento de formas, orientaciones,
tolerancias de alineacion, aplomado, recubrimientos u
otras.

- Comprobaciones relacionadas con el acabado:
estanqueidad de moldes, colocacion de negativos de
encofrado —para huecos y pasatubos-, homogeneidad
de aspecto en hormigon visto, ausencia de defectos -
como coqueras, descantillados, deslavados o fisuras-
, U otros.

El umbral de desempefio competente esté explicitado en
la escala H.

Escala E

Se localiza y selecciona la informacion relativa a las unidades a comprobar, a los criterios -
4 geométricos y de acabado- de aceptacion y rechazo, asi como la relativa a las fases de
preparacion y ejecucion, sin cometer equivocaciones ni omisiones.

Se localiza la informacion relevante -grafica y escrita- relativa a las unidades a comprobar,
aunque se comete alguna equivocacién u omision respecto a componentes, dimensiones
0 caracteristicas de importancia menor. Se seleccionan los principales criterios de
aceptacion y rechazo, asi como los relativos a las fases de preparacion y ejecucion, pero
se comete alguna equivocacién u omision respecto a criterios de importancia menor que
no comprometan el resultado final.
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Se cometen equivocaciones u omisiones relevantes al localizar la informacion grafica o escrita
de las unidades a comprobar. Se cometen equivocaciones u omisiones relevantes al seleccionar
los criterios de aceptacion y rechazo, o los relativos a las fases de preparacion y ejecucion.

Se cometen excesivas equivocaciones u omisiones al localizar la informacion grafica o escrita de
las unidades a comprobar. Se cometen excesivas equivocaciones u omisiones al seleccionar los
criterios de aceptacion y rechazo, o los relativos a las fases de preparacion y ejecucion.

Nota: el umbral de desempefio competente corresponde a la descripcion
establecida en el numero 3 de la escala.

Escala F

Se aplican apropiadamente las comprobaciones relacionadas con las condiciones de los
soportes, preparacion de los tajos y replanteo

Se aplican correctamente las comprobaciones relevantes. En primer lugar las relacionadas
con las condiciones de los soportes, como las relativas al estado de fondos de
excavaciones, interiores de encofrados y superficies hormigonadas en puestas anteriores,
u otras. También las relacionadas con la preparacion de los tajos, como las relativas a
disposicion de elementos de anclaje y conexién con tajos previos 0 posteriores,
comprobaciones relacionadas con los albaranes de los hormigones y etiquetado de
armaduras y ferrallas servidos, estado de conservacion de los paneles para acabados
vistos, arriostramiento de encofrados, y condiciones de acopios u otras. Y por ultimo las
correspondientes al replanteo, en cuanto a dimensiones del soporte y al marcado de
referencias necesarias y suficientes para la ejecucion. Sin embargo se cometen
equivocaciones y omisiones en comprobaciones de importancia menor.

Se aplican incorrectamente 0 se omiten algunas comprobaciones relevantes relacionadas con las
condiciones de los soportes, preparacion de los tajos o replanteo. O se cometen numerosas
equivocaciones y omisiones en comprobaciones de importancia menor.

Se aplican incorrectamente 0 se omiten algunas comprobaciones relevantes relacionadas con las
condiciones de los soportes, preparacion de los tajos o replanteo. O se cometen numerosas
equivocaciones y omisiones en comprobaciones de importancia menor.

Nota: el umbral de desempefio competente corresponde a la descripcion
establecida en el niumero 3 de la escala.
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Escala G

Se aplican apropiadamente las comprobaciones relacionadas con los equipos, métodos y
procedimientos empleados.

Se aplican correctamente las comprobaciones relevantes. En primer lugar las relacionadas
con los equipos empleados, como las relativas a la adaptacién de la maquinaria y equipos
de transporte e izado de materiales, de vertido y compactacion de hormigén u otra- a las
condiciones de los tajos y calidad requerida. También las relacionadas con la aplicacion
de los métodos y procedimientos de trabajo establecidos, como las relativas a secuencias
de premontaje, puesta en obra, desmontaje y reutilizaciéon de encofrados, el tratamiento
del forro/piel de los mismos, los procedimientos de apuntalamiento y apeo,
procedimientos para evitar segregacion del hormig6n durante transporte y vertido, altura
de tongadas, procedimientos y tiempos de vibrado, procedimientos de clareo y
reapuntalamiento, procedimientos y tiempos de curado, ejecucion de juntas u otras. Sin
embargo se cometen equivocaciones y omisiones en comprobaciones de importancia
menor.

Se aplican incorrectamente o se omiten algunas comprobaciones relevantes relacionadas con los
equipos, métodos y procedimientos empleados. O se cometen numerosas equivocaciones y
omisiones en comprobaciones de importancia menor.

Se aplican incorrectamente o se omiten algunas comprobaciones relevantes relacionadas con los
equipos, métodos y procedimientos empleados. O se cometen numerosas equivocaciones y
omisiones en comprobaciones de importancia menor.

Nota: el umbral de desempefio competente corresponde a la descripcidon
establecida en el numero 3 de la escala.

Escala H

Se aplican apropiadamente las comprobaciones relacionadas con las condiciones geométricas y
de acabado.

Se aplican correctamente las comprobaciones relevantes. En primer lugar las relacionadas
con las condiciones geométricas, como las relativas al cumplimiento de formas,
orientaciones, tolerancias de alineacion, aplomado, recubrimientos u otras. También las
relacionadas con el acabado, como las relativas a estanqueidad de moldes, colocacion de
negativos de encofrado —para huecos y pasatubos-, homogeneidad de aspecto en
hormigén visto, ausencia de defectos —como coqueras, descantillados, deslavados o
fisuras-, u otros. Sin embargo se cometen equivocaciones y omisiones en
comprobaciones de importancia menor.
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Se aplican incorrectamente o se omiten algunas comprobaciones relevantes relacionadas con las
2 condiciones geométricas y de acabado. O se cometen numerosas equivocaciones y omisiones
en comprobaciones de importancia menor.

Se aplican incorrectamente o se omiten algunas comprobaciones relevantes relacionadas con
1 las condiciones geométricas y de acabado. O se cometen numerosas equivocaciones y
omisiones en comprobaciones de importancia menor.

Nota: el umbral de desempefio competente corresponde a la descripcion
establecida en el niumero 3 de la escala.

2 METODOS DE EVALUACION DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACION Y
EVALUADORES/AS

La seleccion de métodos de evaluacion que deben realizar las Comisiones de
Evaluacion sera especifica para cada persona candidata, y dependera
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificacion de la unidad de
competencia, caracteristicas personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.

2.1 Métodos de evaluacion y criterios generales de eleccion

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluacién de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vias
no formales de formacion son los que a continuacion se relacionan:

a) Métodos indirectos: Consisten en la valoracion del historial profesional y
formativo de la persona candidata; asi como en la valoracion de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el pasado.

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluacion. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:

- Observacion en el puesto de trabajo (A).

- Observaciéon de una situacion de trabajo simulada (A).

- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluacion (C).

- Pruebas de habilidades (C).

- Ejecucién de un proyecto (C).

- Entrevista profesional estructurada (C).

- Preguntas orales (C).
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- Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
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METODOS DE EVALUACION

Fuente: Leonard Mertens (elaboracidn propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluacion que debe ser integrado (“holistico”), uno de los criterios de
eleccion depende del nivel de cualificacion de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observacion en una situacion de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilizacion de métodos indirectos
acompafados de entrevista profesional estructurada.

La consideracion de las caracteristicas personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Asi, por este
principio, debe priorizarse la seleccion de aquellos métodos de caracter
complementario que faciliten la generacién de evidencias validas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de caracter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresion escrita. Una conversacion profesional
gue genere confianza seria el método adecuado.

Por dltimo, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso patrticular, en la eleccion de otros métodos de evaluacion para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2 Orientaciones para las Comisiones de Evaluacion y Evaluadores.

a)

b)

d)

f)

g)

Cuando la persona candidata justifique solo formacién no formal y no tenga
experiencia en el control de la puesta en obra de encofrados, armaduras y
hormigon, se le sometera, al menos, a una prueba profesional de
evaluacion y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimension
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.

En la fase de evaluacion siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Debera
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situacion
profesional de evaluacion, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.

Si se evalla a la persona candidata a través de la observacion en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situacion profesional de evaluacion.

En caso de prueba profesional, se facilitara la documentacion técnica
requerida preferentemente en formato impreso, y cuando se haga
informaticamente serd mediante aplicaciones de uso comun para que
puedan ser utilizadas de modo inmediato por la persona candidata
(formatos de archivos ofimaticos habituales).

En caso de prueba profesional, se asignara un plazo maximo para el
conjunto de la prueba, a calcular aumentando un cierto porcentaje el
obtenido por un profesional competente, para que el evaluado o evaluada
alcancen rendimientos proximos a los de obra.

Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia
la gestion de procesos, por lo que en funcion del método de evaluacién
utilizado, se recomienda que en la comprobacion de lo explicitado por la
persona candidata se complemente con una prueba practica que tenga
como referente las actividades de la situacion profesional de evaluacion.
Esta, se planteara sobre un contexto reducido que permita optimizar la
observacion de competencias, minimizando los medios materiales y el
tiempo necesario para su realizacidbn, cumpliéndose las normas de
seguridad, prevencion de riesgos laborales y medioambientales requeridas.

Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendran en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Se estructurara la entrevista a partir del analisis previo de toda la
documentacion presentada por la persona candidata, asi como de la
informacion obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluacion.

La entrevista se concretara en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluacion y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisacion.

El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la maxima atencion y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningun
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresion.

Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio video previa autorizacion de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de proteccion de datos.

h) Cuando la persona candidata se presente en la misma convocatoria para
acreditar alguna de las siguientes UCs, 0 en su caso a todas:

- UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y organizar la intervencion
de los servicios de topografia.

- UC2147_3: Controlar el acondicionamiento del terreno y la ejecucion de
la cimentacién y estructura en edificacion

- UC2148 3: Controlar la ejecucion de la envolvente en edificacion.

- UC2149 3: Controlar la ejecucion de las particiones, instalaciones y
acabados en edificacion.

- UC2146_3: Organizar y gestionar el desarrollo de obras de construccion.

Se recomienda evaluar de forma integrada dichas UCs, optimizando la
organizacion y realizacion de la evaluacion. Para ello se referiran las
situaciones profesionales de evaluacion a los distintos tajos de una misma
edificacién, facilitando la comprension del proyecto por parte de la persona
candidata.
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